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きょう雑物分析 別紙 - - -
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別紙 TK-++++++

顕微鏡写真

蛍光Ｘ線（SEM-EDX)
【SEM画像】 【EDXｽﾍﾟｸﾄﾙ】 【濃度】

全体 n=1 質量% 原子％
元素  (wt%)   (at%)    

C 67.57 73.61
N 0.07 0.07
O 32.08 26.24
Al 0.07 0.03
S 0.03 0.01
Fe 0.19 0.04

トータル 100.00 100.00

【SEM画像】 【EDXｽﾍﾟｸﾄﾙ】 【濃度】
全体 n=2 質量% 原子％

元素  (wt%)   (at%)    
C 66.33 72.50
N 0.08 0.07
O 33.33 27.35
Al 0.05 0.03
S 0.03 0.01
Fe 0.18 0.04

トータル 100.00 100.00

捕捉物の元素分析結果 
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